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客户名称： 深圳市冠恒新材料科技有限公司  

客户地址： 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新风路 200 号冠恒新材料产业园 6 栋

样品名称 : 氟硅橡胶

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的

责任。
*************

SGS 参考号 : T52410332170TC

收样日期 : 2024-09-24

测试周期 : 2024-09-24 ~ 2024-10-09

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责）

通标标准技术服务有限公司深圳分公司

授权签名

胡璇 授权签字人
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测试项目 结论

1. 美国联邦法规 21CFR 177.2600（FDA）－ 蒸馏水和正己烷中的溶出量 符合
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结果：

FDA 21CFR 177.2600 － 可重复使用橡胶材料

方法：参考 FDA 21CFR 177.2600

测试项目
1

(mg/inch2)

允许上限

(mg/inch2)

1．回流温度下在蒸馏水中的总溶出量： --

- 前 7 小时内的溶出量 0.2 20

- 随后 2 小时内的溶出量 < 0.1 1

2．回流温度下在正己烷中的总溶出量： --

- 前 7 小时内的溶出量 0.6 175

- 随后 2 小时内的溶出量 < 0.1 4

样品描述：

1. 米色软胶片

说 明 ： - mg/inch2 = 毫克每平方英寸

- < = 小于
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样品图片：

附录信息：

1.检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

2.除非另有说明，本报告在不考虑测量不确定度的情况下，根据检测结果是否在规定限值或规格范围内

做出符合性声明。

********报告结束********
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